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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCrevil
Cafaah Visiaa Laa
Periodo: 24/04/2013 a 24/04/2013
Ciente: AFONSO FRANCA ENGENHARI A A
ora: DI VERSOS Contrato Certificado N
Ender eco: RODOVI A ANHANGUERA, | CM 30,5 038710 000693
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 08325 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
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RESULTADOS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
043810 2 Pl LARES 24/ 04/ 13 01/05/13 7 110 20, 3
22/ 05/ 13 28 37,6
043816 2 BLOCO 24/ 04/ 13 01/05/13 7 115 21,5
22/ 05/ 13 28 33
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