.
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 18/06/2012 a 18/ 06/ 2012

Cliente: BARBOSA BARROS CONST. E | ..
Obra: OBRA NO ED. | LHA GRANDE Contrato Certificado N°
Endereco: RUA ORLANDO CALI MAN, N° 190- LT 27/29 AC5622 023710

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
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16/ 07/ 12 28 31,2
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CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel .:(027)33951777 -
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