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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/ 2018)

Periodo: 12/05/2022 a 12/05/2022
Cliente: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA Co Certificado N
Cbra: PRAIA DOS ANJOS RESI DENCE CLUB- BLOCO 4 ntrato rtificado
Enderego: AV. LU Z CORREA, 300 092330 063585
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concreto col etado na central dosadora. )
*Adot a-se cono val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada

anostra -
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1MPa = 10, 197 kgf/cnR

~Anostras de concreto col etadas na central dosadora para controle da
qual i dade do concreto. Gs resul tados aci ma se referem exclusivanente ao

CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel . :(022) 26252933

ROD. AVARAL PEI XOTO - SAO MATEUS -

SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 | aboratori o@oncrevit.com br
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