'

Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/ 2018)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 12/12/2025 a 12/12/ 2025
Cliente: SOLYDUS EMPREENDI MENTCS L o Cortificado N°
Obra: EDI FI C O RESI DENCI AL TORRE DAS AGUAS ntrato rtiticado
Enderego: AVENIDA VITORIA, S/N 099010 110404
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 17814 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
35,0 CP Il 40| 120+/-20 CX D AGUA M Gdo Graudo 1 2
RS Nat ur al Brita PL PA
Areia 0,1
Medi
RESULTADOS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (dias) (nm) (MPa)
000032552 2 CX D AGUA 12/ 12/ 25 09/ 01/ 26 28 135 37,8
09/ 01/ 26 28 37,3
*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos -~
pel o cliente. Eng® ldo Jose Penedo Dat a
bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da R Tecmicr 04/ 02/ 2026
qual i dade do concreto. Gs resul tados aci ma se referem exclusivanente ao CREA - TI'ETE'D

concreto col etado na central dosadora.
*Adot a-se cono val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada
anpstra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®
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