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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 30/01/2013 a 30/01/2013
Cliente: MOTA CAMPOS COVERCI O E CO A
Oora: X Contrato Certificado N
Endereco: RUA: LU S VI El RA, NUMERO 720 028658 000151
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