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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 19/12/2013 a 19/12/2013
Ciente: MOTA CAMPCS COVERCI O E CO o
Oora: X Contrato Certificado N
Endereco: RUA: LU S VI El RA, NUMERO 720 028658 002002
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 08371 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CPIl 40 | 100+/-20 Pl SO M udo G audo 1 2
RS Nat ur al Brita PL
Areia 1
Fi na
RESULTADCS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00004827 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 110 21,9
7
00004828 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 22,9
0
00004828 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 22,9
1
00004828 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 110 22,9
3
00004828 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 22,9
8
00004829 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 21,8
4
00004829 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 19,7
9
00004830 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 20,3
3
00004830 1 Pl SO 19/ 12/ 13 26/ 12/ 13 7 120 22,7

4




*0s dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos

pelo cliente. 1y

bs: Adota-se cono val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada o L e . .
ampstra - NBRL2655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn2 Eﬁhlﬁ}msﬁ'?"ﬁ““”
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