.
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 11/04/2019 a 11/04/2019

diente: ONIX SERVI COS LTDA —
Cbra: ESGOTAMENTO SANI TARI O Contrato Certificado NP
Enderegco: RUA 1- BNH 079095 050271

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 10543 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CPII1-40 | 100+/-20 Cl STERNA M udo G audo 1 2
RS Nat ur al Brita PN PR
Areia 0,1
Medi

RESULTADOS DOS ENSAI CS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (dias) (nm) (MPa)
000006011 2 Cl STERNA 11/04/19 | 09/05/19 28 120 30, 6
09/ 05/ 19 28 31,4
000006012 2 Cl STERNA 11/04/19 | 09/05/19 28 110 40, 4
09/ 05/ 19 28 39,6

*(Cs dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foram fornecidos

pelo cliente. Eng® Filiper Tavalari Badrigues Dat a

bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da REEP' Tednico 30/ 05/ 2019
qual i dade do concreto. Os resul tados aci ma se referem exclusivanmente ao CREASA] = 145567-D
concreto col etado na central dosadora.

*Adot a- se conp val or do exenplar o nmior dos val ores obtidos em cada

anpstra - NBRL2655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®

CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel.:(022)27736538

ESTRADA PRQJETADA S/ N - | MBOASSI CA - MACAE - RJ

CGC 27.364.421/0004-09 | aboratori o@oncrevit.com br




