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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 30/03/2015 a 30/03/2015

Cliente: RDJ ENGENHARI A LTDA —
Cbra: OBRA 303 BI D/ DER REABI LI TACAO DA ROD. ES 060 Contrat o Certificado N\
Ender egco: RODOVI A DO SCL (ES 060), KM 92 052297 048825

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 12463 Lancarent o: Convenci onal
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
15,0 CPIll-40 80+/-10 FUNDO BASE M udo G audo 1 2
RS Nat ur al Brita PL
Arei a 0
Medi

RESULTADOS DOS ENSAI CS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00001946 2 FUNDO BASE 30/ 03/ 15 | 27/04/15 28 90 19
9
27/ 04/ 15 28 21

RODOVI A JORGE PERES S/ N -

*(Os dados de rastreabilidade dos el ementos concretados, foram fornecidos
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