.
# Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/ 2018)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 13/01/2022 a 13/01/2022

Oiente: R R COSTA CONSTRUCCES LTD —
Cbra: CONTRATO DE OBRA N°. 090/2021. PAVI MENTACAO E Contrato Certificado NP
DREN 092177 085983

Ender eco: CONTRATO OBRA N° 090/ 2021 PAVI MENTACAO E

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 16171 Lancanent o: Borbeado
fck (MPa) Ti po de Abati nent o Local de Aplicacao Agr egado Aditivo
G ment o (mm)
15,0 CPIIl -40| 140 + - BERCO M udo G aldo 1 2
RS 20 Nat ur al Brita PL
Arei a 0,1
Medi

RESULTADCS DOS ENSAI OS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (di as) (M) ( MPa)
000017104 2 BERCO 13/ 01/ 22 10/ 02/ 22 28 140 25,7
10/ 02/ 22 28 24,3

*(Cs dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foram fornecidos

pelo cliente. Eng*® Idio Jﬁ?ﬁl‘lEﬂﬂ Dat a
bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da R Téﬂﬁ i 17/ 03/ 2022
qual i dade do concreto. Gs resul tados acima se referem excl usivanente ao CREA -2A7E3-D

concreto col etado na central dosadora.

*Adot a- se conp val or do exenplar o nmior dos val ores obtidos em cada
anpstra - NBRL2655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®
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