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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto

(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

CGC 27.364.421/0001-58 | aboratori o@oncrevit.com br

ConCRevil
Cafaah Visiaa Laa
Periodo: 15/07/2014 a 15/07/2014
Ciente: SERRABETUVE ENGENHARI A LT A
bra: DI VERSOS Contrato Certificado N
Ender eco: CORREDOR URBANO JOSE SETTE SN 044315 042412
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 12211 Lancarent o: Convenci onal
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Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00005191 3 " NEW JERSEY' ( GELO BAI ANO) 15/ 07/ 14 22/ 07/ 14 07 90 26, 3
7
29/ 07/ 14 14 33,3
12/ 08/ 14 28 42,4
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