.
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 18/04/2017 a 18/ 04/ 2017

Ciente: VETOR - ENGENHARI A E CONS —
Gbra: OC. FVE_008_00 - REURBANI ZACAO DA ORLA DO Contrato Certificado N°
CANAL DE 065496 061528

Ender eco: RUA PEDRO RAMOS, S/ N

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 9634 Lancament o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abati nent o Local de Aplicacao Agr egado Aditivo
G ment o (mm)
20,0 CPII1-40 | 240+/-20 ESTACA E79 M udo G aldo 1 2
RS Nat ur al Brita PL -
Arei a -
Medi

RESULTADCS DOS ENSAI OS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (di as) (M) ( MPa)
000045351 2 ESTACA E79 18/ 04/ 17 25/ 04/ 17 07 240 29,9
25/ 04/ 17 07 29,8

*(Cs dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foram fornecidos

pel o cliente. Eng® ldo Jﬁ?ﬁngdn Dat a
bs: Adota-se conp val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada R Tecmicr 04/ 05/ 2017
anostra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn® CREA - 763-D

CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel .:(027)32613514 -

RODOVI A JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 | aboratori o@oncrevit.com br




