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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 07/12/2015 a 07/12/ 2015

diente: SP ENGENHARI A LTDA - EPP —
Cbra: OBRA: EDI FI C O PORTO DA PRAI A Contrat o certificado N
Endereco: RUA GUARACI GOMES, LOTE 6, QUADRA 32, N° 058582 054132

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 12422 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CPII1-40 | 100+/-20 LAJE M udo G audo 1 2
RS Nat ur al Brita PL
Areia 0,1
Medi

RESULTADOS DOS ENSAI CS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00004182 2 LAJE 07/ 12/ 15 | 04/01/ 16 28 120 36, 3
9
04/01/16 28 34,5

*(Os dados de rastreabilidade dos el ementos concretados, foram fornecidos
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