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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 20/03/2013 a 20/03/2013
Cliente: RACI ONAL ENGENHARI A LTDA T
Cbra: FUNDACAO, PI SO E QUTRGS Cont rato Certificado IP
Ender eco: AVEN DA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRI GU 038727 000500
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 08280 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
25,0 CPIl E 40| 100+/-20 BLOCO + CAl XAS M udo Graudo 1 2
RS Nat ur al Brita PL -
Areia 1
Fi na
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Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
043125 2 BLOCO + CAI XAS 20/ 03/ 13 27/ 03/ 13 7 120 15,9
17/ 04/ 13 28 21,6
*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos s
pel o cliente. i Dat a
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