L
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 20/02/2013 a 20/02/ 2013

diente: COND. DO ED. PORTOFI NO —
Cbra: COND. DO ED. PORTO FI NO Contrato Certificado N°
Ender ego: AV EST. JOSE JULI O DE SOUZA S/ N 012992 029894

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 9480 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CPIll 40 100 +/ - VI GAS M udo G audo 1 2
RS 20 Nat ur al Brita PN PL
Areia 0,1
Medi

RESULTADOS DOS ENSAI CS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
071737 2 VI GAS 20/ 02/ 13 | 20/03/13 28 130 30, 4

20/ 03/13 28 30, 4

*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos

pel o cliente. Emg® ldo Jﬁ?ﬁl‘lEﬂﬂ Dat a
Obs: Adota-se conp val or do exenplar o nmior dos val ores obtidos em cada R Técmice 24/ 04/ 2013
anostra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cnR CREA -3ATEF-D
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