L
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 16/12/2015 a 16/ 12/ 2015

Cliente: PONTUAL CONSTRUTCRA LTDA

Obra: ESTRUTURAS Contrato Certificado N
Endereco: ESTRADA DO GURIRI, S/N 056089 038873
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 10563 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
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RS Nat ur al Brita PN PR
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Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00000180 2 ESTRUTURAS 16/ 12/ 15 13/ 01/ 16 28 160 33,4
1
13/01/16 28 35,9
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pel o cliente. Eng® |de Jose Penedo Dat a
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