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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

Periodo: 31/03/2015 a 31/03/2015
Cliente: | PE CONSTRUCCES LTDA A
Obra: ESTACA Contrato Certificado N
Endere¢co: RUA ODETTE DE OLI VEI RA LACOURT, 390 AC6714 048855
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 11520 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
20,0 CPI11-40 | 220+/-30 ESTACA M udo Graudo 1 2
RS Nat ur al Brita PL -
Areia 0
Medi
RESULTADOS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00006865 2 ESTACA 31/ 03/ 15 28/ 04/ 15 28 220 38,5
7
28/ 04/ 15 28 35,8

*(Os dados de rastreabilidade dos el ementos concretados, foram fornecidos o
pel o cliente. Eng® |de Jose Penedo Dat a
Obs: Adota-se conp val or do exenplar o nmai or dos val ores obtidos em cada R Tecmico 07/ 05/ 2015
anostra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn® CREA - TI‘E]"E'D
CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel .:(027)33951777 -
RUA DASTRO LUl Z ROSSI 449 - BAI RRO FATI MA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003- 10 | aboratori o@oncrevit.com br




