.
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 19/09/2018 a 19/09/2018

Cliente: OPPORTUNI TY FUNDO DE | NVE ..
Obra: OBRA HI GHLI NE SQUARE Contrato Certificado N°
Endereco: R JOSE ALEXANDRE BUAI Z, 230/ B I TAU AG AC7526 067425

CARACTERI STI CAS DO CONCRETO

Traco: 15935 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
35,0 CPII1-40 | 220+/-30 PROVA DE CARGA M udo G audo 1 2
RS Nat ur al Brita PL SP
Arei a 0
Medi

RESULTADOS DOS ENSAI CS

Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (dias) (nm) (MPa)
000006369 2 PROVA DE CARGA 19/09/18 | 22/09/18 03 280 48, 6
17/ 10/ 18 28 58, 7

*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos

pel o cliente. Emg® ldo Jﬁ?ﬁl‘lEﬂﬂ Dat a
bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da R Téﬂit i 23/ 10/ 2018
qual i dade do concreto. Gs resul tados acima se referem exclusivanmente ao CREA -2ATEF-D

concreto col etado na central dosadora.

*Adot a-se cono val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada
anpstra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®

CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel .:(027)33951777

RUA DASTRO LUl Z ROSSI 449 - BAI RRO FATI MA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 | aboratori o@oncrevit.com br




