L
‘ Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 23/11/2015 a 23/11/2015

Cliente: ANDRESS GRANJA VI ANNA | NC ..
Obra: ESTRUTURAS Contrato Certificado N°
Endereco: AV. SAO CAM LO 1491 057205 005259
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*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos
pelo cliente.
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CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RI O VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
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