'

Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto

(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 06/04/2016 a 06/ 04/2016
Cliente: CERTEK CONSTRUTORA LTDA A
Obra: DI VERSOS Contrato Certificado N
Endereco: AV. | MPERATRI Z LEOPOLDI NA, 659 060389 005958
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 08736 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CP Il - E| 180+/-30 CORTI NA M udo Graudo 1 2
- 40 RS Nat ur al Brita PR I NI Bl
Areia 0
Fi na
RESULTADOS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a | dade Abati mento | Resisténcia
Fi scal CPs Mol dagem| Ruptura | (dias) (mm) (MPa)
00006390 3 CORTI NA 06/ 04/ 16 13/ 04/ 16 7 180 21,7
2
04/ 05/ 16 28 30
08/ 06/ 16 63 0

*(Cs dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foram fornecidos
pelo cliente. Dat a
bs: Adota-se conp val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada 01/07/ 2016
anostra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®
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