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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto

(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/ 2007)

ConCRevil

Cinraznsde ViR Lo

Periodo: 31/10/2019 a 31/10/2019
Ciente: RVEZ EMPREENDI MENTOS LTDA Co Certificado N
Obra: AMPLI ACAO ED. ANTONI O JOAO M NASSA ntrato rtificado
Endereco: AV ANTONIO G L VELOSO 376 FUNDOS PARA DE 082217 073535
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 16286 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
30,0 CPI11-40 | 250+/-30 ESTACA CONTENCAO M Gdo G aldo 1 2
RS Nat ur al Brita PL NOD
Areia 0
Medi
RESULTADCS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (dias) (nm) (MPa)
000023276 2 ESTACA CONTENCAO 31/10/ 19 28/ 11/ 19 28 270 44,1
28/ 11/ 19 28 42,2
*0Os dados de rastreabilidade dos el enentos concretados, foramfornecidos -~
pel o cliente. Eng® ldo Jose Penedo Dat a

bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da
qual i dade do concreto. Gs resul tados aci ma se referem exclusivanente ao
concreto col etado na central dosadora.

*Adot a-se cono val or do exenplar o maior dos val ores obti dos em cada
anpstra - NBR12655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®

CONCREVI T CONCRETO VI TORI A LTDA - Tel.:(027) 32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 | aboratori o@oncrevit.com br

“EE-EL - ?.E-E’ED

03/ 12/ 2019




