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Certificado de Resisténcia a Conpressdo do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/ 2018)

bs: Anpstras de concreto col etadas na central dosadora para controle da
qual i dade do concreto. Os resul tados aci ma se referem excl usivanmente ao
concreto col etado na central dosadora.
*Adot a- se conp val or do exenplar o nmior dos val ores obtidos em cada
anpstra - NBRL2655 - 1MPa = 10, 197 kgf/cn®
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Periodo: 24/02/2022 a 24/02/2022
Ciente: LANDSCAPE EMPREENDI MENTOS L
Oora: LANDSCAPE Contrato Certificado N
Endereco: RUA ABI AIL DO AMARAL CARNEI RO, 125. cC AC8348 086875
CARACTERI STI CAS DO CONCRETO
Traco: 16913 Lanc¢anent o: Bonbeado
fck (MPa) Ti po de Abat i ment o Local de Aplicagéo Agr egado Aditivo
C nento (mm)
40,0 CPII1-40 | 100+/-20 Pl LARES/ ESCADA M Gdo G aldo 1 2
RS Nat ur al Brita PL
Areia 0,1
Medi
RESULTADCS DOS ENSAI OS
Not a N de El enent os Concr et ados(*) Dat a Dat a I dade | Abatinento | Resisténcia
Fi scal CPs Mbl dagem| Ruptura | (dias) (nm) (MPa)
000024192 2 Pl LARES/ ESCADA 24/ 02/ 22 24/ 03/ 22 28 120 46, 8
24/ 03/ 22 28 46, 7
000024195 2 Pl LARES/ ESCADA 24/ 02/ 22 24/ 03/ 22 28 130 42,9
24/ 03/ 22 28 47,8
*Os dados de rastreabilidade dos el ementos concretados, foram fornecidos —
pel o cliente. Eng® ldo Iose Penedo Dat a

05/ 09/ 2024




